Metody renowacji zabytkowych wnetrz

Podstawowym zadaniem konserwacji oraz restauracji obiektow zabytkowych sa dziatania
zapewniajace tym obiektom przetrwanie w catym bogactwie ich autentyzmu, w celu
przekazania ich nastepnym pokoleniom. Wszelkie rozwiazania projektowe powinny powstawac¢
w oparciu o rzetelna ocene historyczna oraz konserwatorska i by¢ zgodne z doktryna
konserwatorska.

Analiza pod katem przepiséw prawnych
Przed rozpoczeciem dziatah prowadzacych do renowacji zabytkowego wnetrza, w pierwszej kolejnosci
nalezy sprawdzi¢, czy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw, czy tylko ujety w gminnej ewidencji
zabytkow.

Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Zgodnie z art. 3,
pkt. 7 ustawy Prawo budowlane przez roboty budowlane nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na podjecie
robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, nie zwalnia z obowigzku otrzymania pozwolenia na

budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36, pkt. 8).

W przypadku obiektéw zabytkowych ujetych jedynie w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe

wydaje wtasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw. Wojewddzki konserwator

zabytkéw jest zobowigzany zajg¢ stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowe w terminie 30 dni

od dnia jego doreczenia. Niezajecie stanowiska w tym terminie uznaje sie jako brak zastrzezen do
przedstawionych we wniosku rozwigzan projektowych (Prawo budowlane art. 39, ust. 3i 4).
Wiasciciel lub posiadacz zabytku moze wystgpi¢ do wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wydanie w

formie pisemnej zalecen konserwatorskich, okreslajgcych sposéb korzystania z zabytku, jego

zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga by¢

wprowadzone (Prawo budowlane art. 27).

Prace przedprojektowe i projektowe
Prace przedprojektowe skfadajg sie z:

B poznania zabytku poprzez przeprowadzenie szczegétowej inwentaryzacji oraz kompleksowych badan
historycznych i technicznych, m.in. pierwotnej kolorystyki wnetrz, badanh stratygraficznych (ustalenie i
okreslenie chronologii wystepujgcych warstw technologicznych i nawarstwien historycznych), sprawdzenie
jakosci i sktadu materiatéw budowlanych uzytych w oryginalnych wnetrzach np. tynkéw
B wartosciowania zabytku
B wnioskéw z badan i wytycznych konserwatorskich, niezbednych do prawidtowego wykonania projektu
budowlano-konserwatorskiego.

Prace projektowe powinny obejmowac wykonanie projektu konserwatorskiego, ktéry skfada sie z koncepc;ji
wstepnej, projektu budowlano-konserwatorskiego oraz projektu wykonawczego. Na wszystkich etapach
prac projektowych nalezy utrzymywac staty kontakt z konserwatorem zabytkéw oraz innym osobami
Zaangazowanymi w prace projektowe.



Nadzér autorski
Obowigzkiem o0s6b petnigcych nadzér autorski, poza tymi okreslonymi przez ustawe Prawo budowlane, jest
rejestrowanie odkrywanych zabytkowych elementéw oraz dokonywanie koniecznych zmian lub uzupetnien
w dokumentacji projektowej wynikajgcych z tych odkrywek. W pracach przy obiektach zabytkowych
ostateczna realizacja czesto rézni sie od przyjetych zatozen projektowych, dlatego niezbedne moze okazac
sie wprowadzanie zmian w dokumentacji, w zaleznosci od probleméw napotkanych w trakcie wykonywania
rob6t.

Dokumentacja powykonawcza
Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy takze sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, ktéra
stanowi integralng czes¢ catego procesu konserwatorskiego. Powinna by¢ opracowana w formie opisowe;j i
rysunkowej oraz uzupetniona fotografiami ukazujgcymi stan przed, w trakcie i po zakonczeniu prac
konserwatorskich. Dokumentacja powykonawcza stanowi wazne Swiadectwo przemian dokonanych w
obiekcie i jest istotnym dokumentem historycznym.

Renowacja wnetrz - $ciany
Spoinowanie, naprawa spekanych wypraw tynkarskich
Zarysowane, spekane i odspojone tynki, w zaleznosci od ich stanu zachowania, mozna usung¢ lub starac sie
naprawi¢, czy tez wzmocni¢. Poprzedzajacymi dziataniami powinny by¢ szczegétowe ogledziny pozwalajace
okresli¢ rodzaj, wytrzymatos¢ i nosnosc istniejgcego tynku, tzn. stopienh jego zwigzania z podtozem,
chtonnos¢ oraz typ i stan wypraw malarskich. W zaleznosci od jakosci i wartosci historycznej tynkéw
(istniejace polichromie itp.) mozna zastosowa¢ miejscowe lub powierzchniowe iniekcje wzmacniajace.
Drugim rozwigzaniem przy tynkach o niskiej wartosci historycznej jest ich odtworzenie z materiatéw
podobnych do pierwotnych (spetniajagcych te same parametry) lub pozostawienie muréw nieotynkowanych.
Podejmujac ten kierunek dziatan nie nalezy zapomina¢ o powierzchniowym wzmocnieniu struktury muru.
Odpowiednio wykonana i pielegnowana konserwacja zachowawcza wypraw tynkarskich moze stuzy¢
uzytkownikom obiektéw zabytkowych wiele lat.

Ptyty gipsowo-kartonowe
W pomieszczeniach, w ktérych powierzchnie $cian nie stanowig znacznej wartosci zabytkowej, a nowa
funkcja pomieszczeh wymaga gtadkich powierzchni $cian, z pomocg przychodzi technologia ptyt gipsowo-



kartonowych, czyli tzw. systemy suchej zabudowy. Ptyty gipsowo-kartonowe najczesciej stosowane sg jako
materiat na Scianki dziatowe, sufity podwieszane lub wykonczenia wewnetrznych powierzchni dachéw na
poddaszach. tatwos¢ wykonania i stosunkowo niska cena oraz mozliwos¢ demontazu i przearanzowania
wnetrz sprawiaja, ze jest to materiat bardzo dobry do zastosowan w zabytkowych wnetrzach.
Parametry techniczne produktéw gipsowych, w tym ptyt g-k, jednoznacznie wskazuja, ze sa to materiaty
przyjazne uzytkownikom oraz ekologiczne. Stosujgc wykonczenia z ptyt g-k na powierzchnie scian, nalezy
pamietac o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji Sciany oraz nie podejmowac tego typu dziatan, bez
wczesniejszego osuszenia i odizolowania $ciany od zrédta zawilgocenia.

Renowacja wnetrz - stropy
Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia obcigzen uzytkowych np. w przypadku zmiany pierwotnej funkcji,
moze zaistnie¢ potrzeba wzmocnienia istniejgcych stropéw. Réwniez w tej sytuacji zalecane sg jak najmniej
inwazyjne sposoby ingerencji. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowac istniejaca substancje zabytkowa.
W przypadku stropéw drewnianych, na podstawie oceny mykologicznej, nalezy zastosowac sposoby

naprawy i wzmacniania elementéw konstrukcyjnych pozwalajgce na zachowanie w jak najwiekszym stopniu

oryginalnych elementéw, tj.:

B wymiana zniszczonych elementéw
B uzupetnienia uszkodzonych przekrojéw
B zwiekszenie przekroju wspétpracujgcego poprzez przybicie naktadek z desek
B wzmacnianie tasmami CFRP.

W przypadku kamienic czynszowych (szczegdlnie z kofica XIX w. i pdZniejszych, przewaznie ujetych jedynie
w gminnej ewidencji zabytkdw), ktdre stanowig znaczna czes¢ zabudowy Srédmiejskiej, czesta praktyka jest
przeprowadzanie remontéw kapitalnych z catkowitym usunieciem istniejgcych stropéw (bez wzgledu na
stan ich zachowania) i zastepowanie ich wspdtczesnymi stropami stalowo-zelbetowymi. Takie dziatanie
prowadzi do utraty autentycznosci i przeksztatcenia zabytkowego wnetrza we wspétczesng forme
obudowang historyczng elewacja. Sposobem, ktéry pozwala na znaczne zachowanie oryginalnych
elementéw stropéw oraz dekoracji wnetrza (tj. sztukateria, zdobiona podsufitka), oprécz wyzej
wspomnianych metod jest np. zastosowanie stropéw zespolonych drewniano-zelbetowych.



Renowacja stolarki zabytkowej
Na charakter wnetrza i jego odbiér przez uzytkownika niewatpliwie ma wptyw sposéb wykonania stolarki
okiennej i drzwiowej. Okna narazone sg na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i ulegajg stosunkowo
szybkiemu zniszczeniu. Nierzadko zdarza sie w trakcie uzytkowania budynku, ze mogty by¢ kilkukrotnie

wymieniane.
Niedopuszczalne jest w budynkach historycznych wymienianie okien na wspétczesne o innym podziale, z
materiatdw niezgodnych z historycznymi np. PVC.
Jednakze w przypadku podjecia decyzji o wymianie, musi by¢ ona podparta odpowiednig analizg i oceng
wartosci w zakresie:
W wartosci historycznej
B zachowania pierwotnych wartosci techniczno-uzytkowych
B bezpieczehstwa uzytkowania
B dostosowania parametréw technicznych do potrzeb wynikajacych z przeznaczenia budynku.

Ze wzgledu na to, ze okna stanowig bardzo wazny element kompozycyjny elewacji budynku, nalezy szuka¢
rozwigzanh, ktére pozwolg na zachowanie elementéw autentycznych, a poprawa parametréw technicznych
w ostatecznosci nastgpi np. poprzez zdwojenie okien.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ naprawe istniejgcej stolarki oraz uszczelnienie, ewentualnie
wymiane szyb. W przypadku, gdy jest to niemozliwe nalezy ustali¢, czy mozna zastosowac replike
istniejgcych okien. Decyzja o tym, czy wykonuje sie replike, czy powraca sie do formy charakterystyczne;
dla okresu, w ktérym powstawat budynek (w celu uzyskania spéjnosci z elewacja budynku) powinna zosta¢
poparta dokumentacja archiwalng oraz rzetelna analiza historyczng. Kazdy przypadek rozpatrywany jest
indywidualnie w zaleznosci od wartosci historycznej obiektu oraz stanu zachowania oryginalnej substancji.
Otwory drzwiowe w dawnych kamienicach czynszowych w trakcie remontéw czesto dostosowywane sg do
wymiaréw wspotczesnej typowej stolarki. Szczegdlnie razace jest to w przypadku pomieszczen o wiekszej
kubaturze, gdzie zaburzenie proporcji otworéw bardzo niekorzystnie wptywa na percepcje wnetrza.
Podobnie jak w przypadku okien, powinno sie zawsze dgzy¢ do konserwacji elementéw, a potem szukad
innych rozwiazan.

Wymiana instalacji
Istniejgce instalacje wraz z postepem technicznym byly zastepowane przez wspétczesne systemy.
Dostosowanie obiektu pod katem zmieniajacych sie wymogdéw funkcjonalnych, wymuszato koniecznos¢
zmian istniejgcych rozwigzan.
Wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych i wentylacyjnych powinno odbywac sie w
sposéb jak najmniej ingerujacy w substancje historyczng. Nalezy szukad rozwigzan, ktére nie narusza
estetyki wnetrza i jego waloréw historycznych. Kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie w
zaleznosci od stopnia zachowania, wartosci historycznej obiektu i potrzeb funkcjonalnych.



W trakcie renowacji zabytkowego wnetrza, w ktérym wystepujg drewniane stropy, instalacje grzewcze i
elektryczne mozna przeprowadzi¢ np. pod:
B deskami podtogowymi
W listwami przypodtogowymi.
Mozna to wykona¢ np. podczas naprawy, wzmochienia stropu lub demontazu desek podtogowych w celu
konserwacji.

Nalezy szukac rozwigzah polegajacych na wykorzystaniu istniejacych kanatdéw technicznych w obiekcie do
przeprowadzenia instalacji grzewczej i wentylacji (np. kanaty spalinowe wystepujace w zabytkowych
budynkach w przesztosci ogrzewanych przy uzyciu piecéw).

Jezeli z konserwatorskiego punktu widzenia dopuszczalne bedzie wykucie bruzd w $cianach, po wykonaniu
instalacji elektrycznej trzeba uzupetni¢ je tym samym materiatem. Nalezy rozwazy¢ przeprowadzenie
przewoddw w rurach instalacyjnych, aby w przysztosci unikna¢ koniecznosci ponownego rozkuwania scian.
Gdy istniejgcy sufit nie wymaga eksponowania, mozna zastosowac sufit podwieszany i w przestrzeni
podsufitowej rozprowadzi¢ niezbedne instalacje (elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne, grzewcze,
systemy ppoz.). Obnizenie wysokosci pomieszczenia wptywa na zmniejszenie kosztéw ogrzewania oraz nie
powinno zaktécac proporcji wnetrza.

Renowacja wnetrz - posadzki
W zabytkowych wnetrzach powinno zadbac sie o to, aby cyklicznie konserwowac istniejgce posadzki. Jezeli
konieczna jest wymiana istniejacych elementéw, to nalezy wykonac ja stosujgc oryginalne materiaty. Jako
negatywne przykfady spotykane przy remontach zabudowy z XIX i XX w. mozna wymieni¢ rozwigzania
polegajace na stosowaniu nieodpowiednich materiatéw, jak montaz paneli podtogowych na istniejacych
deskach drewnianych lub przykrywanie istniejgcych posadzek lastrykowych ptytkami ceramicznymi.

Podsumowanie
Najszybciej w budynku ulegajg zuzyciu elementy wykonczeniowe, tj. tynki, podtogi, stolarka, instalacje oraz
pokrycia dachowe. Obiekty zabytkowe sg czesto swiadkiem wielokrotnych przeksztatcen uzytkowych,
wynikajacych m.in. ze zmian funkgji oraz preferencji estetycznych uzytkownikdéw.

Niezbedne moze okazac sie odsalanie i osuszanie istniejgcego muru, zwtaszcza w kondygnacjach
podziemnych oraz parterze. Nalezy pamietac, ze pierwszym krokiem w prawidtowych dziataniach
osuszeniowych jest zlokalizowanie i usuniecie przyczyny zawilgocenia oraz zasolenia muréw.
Wyposazenie i wykonhczenie wnetrz byto odzwierciedleniem zmieniajacych sie trendéw oraz styléw w
architekturze i sztuce. Dlatego przed przystapieniem do prac projektowych konieczne moze by¢ wykonanie
badan istniejgcych nawarstwien historycznych i oceny wartosci historycznej zachowanej substancji.
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